1. У какого материала выше пластичность мрамора или меди? Объясните почему. 

2. У какого материала выше стойкость к электротепловому пробою полиэтилена или поливинилхлорида? Объясните почему. 

3. Как и почему изменится индукция насыщения железа при легировании его кремнием? 

4. У какого диода (при одинаковой конструкции) выше рабочее напряжение кремниевого или германиевого? 
