Ne .. I, MA U,B H, A/m B, Tn Uy
1 0,96 0,040
2 1,62 0,072
3 2,23 0,102
4 2,81 0,132
5 3,38 0,158
6 3,95 0,186
7 4,45 0,208
8 4,97 0,235
9 5,51 0,261
10 6,00 0,283
11 6,47 0,304
12 6,92 0,323
13 7,36 0,340
14 7,79 0,356
15 8,22 0,372
16 8,64 0,384
17 8,95 0,390
18 9,33 0,399
19 9,92 0,409
20 10,28 0,415
21 10,65 0,420
22 10,99 0,424
23 11,33 0,428
24 11,67 0,431
25 12,00 0,434
26 12,33 0,437
27 12,64 0,439
28 12,95 0,441
29 13,26 0,444
30 13,55 0,446
31 13,86 0,447
32 14,15 0,449
33 14,46 0,451
34 14,78 0,453
35 15,07 0,454
36 15,36 0,456
37 15,64 0,457
38 15,91 0,459
39 16,18 0,460
40 16,41 0,461
41 16,67 0,462
42 16,95 0,464
43 17,23 0,465
44 17,50 0,466
45 17,77 0,467
46 18,04 0,468
47 18,30 0,469
48 18,54 0,470
49 18,80 0,471
50 19,05 0,472
51 19,31 0,473
52 19,57 0,474
53 19,84 0,475
54 21,40 0477
55 24,60 0,486
56 27,20 0,492
57 29,90 0,497
58 32,80 0,502
59 35,40 0,506
60 38,20 0,510
61 41,50 0,514
62 44,50 0,518
63 47,90 0,521
64 51,60 0,524




