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	Электрохимическая коррозия, ее основные типы.

	2
	Рассчитайте ЭДС гальванического элемента состоящего из медного и цинкового электродов с концентрациями электролитов 0, 1 М при 310 К.

	3
	Рассчитайте величины энтальпии, энтропии и энергии Гиббса при 333 К для реакции получения кристаллического хлорида аммония из газообразных реагентов аммиака и хлороводорода. (Справочные данные прилагаются).

	


